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NALEZOVA ZPRAVA

MIiSTNOST €. 1 - ZASEDACI SiN

Nejstarsi nalezena barevna vrstva €.1, se fragmentarné vyskytuje na vSech sténach v mistnosti,
nejlépe je dochovana na dvou mistech v soklové €asti Celni stény. Jednd se o dva vétsi fragmenty
monochromniho hnédého tonu (khaki), na kterych je zfetelné bronzové linearni zdobeni s nepatrnymi
zbytky Zlutého tonu. Diky témto dvoum nalezlim, 1ze s jistotou konstatovat, Ze se jedna o ptivodni
vymalbu, jez je zaznamenana na dobovych fotografiich, tzn. ilusivni dfevéné oblozeni stén. K
objasnéni podoby vymalby, pfispélo odstranéni skiiné pti rekonstrukci jednoho z prostorti budovy,
které odhalilo zcela neporusenou ptvodni malbu, postradajici mladsi natéry. Malba stropu a horni
¢ast stén pii stropu je v nejstarsi vrstve bila lomeného odstinu.

Nasledujici vrstva ¢.2, monochromniho ¢erveného tonu, se nachdzi na vSech Castech stén,
vyjma soklové ¢asti Celni stény. Jeji spojitost s nejstarsi nalezenou malbou je nepravdépodobna.

Pt dalSich Upravach prostoru, mohlo dojit k mechanickému odstranéni této syté cervené
vrstvy, pri¢emz byla poskozena vrstva pivodni. Nasledujici svétle rizovy natér, mize byt jen bila
mezivrstva obarvend zbytky cervené.

Prokazatelné barevné clenéna malba je vrstva €. 4 - latexovy natér. Modrozelené plochy
stén jsou uzavieny ve svétlych okrovych ramcich, strop a horni Cast stén pii stropu je v této vrstveé
monochromné okrovy.

S1 1- hnéda (khaki) — nestar§i dochovana barevna tprava, 2- tmavé ¢ervena — monochromni natér,
3- svétle rizova, 4- zelenomodra (latexovy natcr)

S$2 1- hnéda (khaki), 2- tmavé Cervena — monochromni natér, 3- svétle rizova, 4- zelenomodra
(latexovy natér), 5- bila, 6- souvrstvi bilych natért

S3 0- stukova vapenna vrstva, 1- okrovy natér monochromni, 3- okrova — latexovy natér, 4- souvrstvi
bilych natért



S$4 0- omitka, 2- okrova — latexovy monochromni natér

S5 — v této svislé sondé je patrny prechod ukonceni hnédé vymalby s bilou plochou stropu
2- fragmenty Cerveného natéru

S6 1-svétle hnéda, 2- Gervena - monochromni, 3- svétle rizova, 4- okrovy latexovy natér, 5- souvrstvi
bilych natért

$7, S8 — soklova cast, pristupnad skrze skiiné dievené stény
1- hnéda (khaki), 2- svétle rizova

S9 —ve vysce cca. 1,7 m, pristupna skrze skiin dievené stény
1- hnéda (khaki), 2- ¢ervenad, 3- svétle rizova, 4- souvrstvi bilych natért

S$10 — soklova cast, pristupna skrze skiiné dievéné stény
1- hnédé (khaki) ¢lenénd bronzovymi linkami, 3- svétle rizova

S11 - soklova cast, pristupna skrze skiiné direvéné stény
1- hnéda (khaki) s dochovanymi linkami

S$12 — soklova cast
1- fragmenty hnéd¢ (khaki), 2- Cervend, 3- svétle rizova (bild), 4- zelenomodra (latexova), 5,6- bilé
natéry

S13 - zddveri
1- hnéda (khaki), 2- Cervena, 3- svétle rizova, 4- latexovy natér — plochy stén ¢lenény okrovou a
modrozelenou, 5- bila

S14 — soklova cast
1- hnédé (khaki), 2- Cervena, 3- svétle rizova

S15 - zadveri
1- olivova hnéd’, 2- Cervena, 3- svétle rizova, 4- latexovy natér - svétle okrova

S$16 — soklova cdst - zadvert
1- hnédé (khaki), 2- Cervena, 3- svétle riizova, 4- latexovy natér — svétle okrova

S17 — ndstropni sonda

- v téchto mistech se nevyskytuje okrovy natér, pravdépodobné zde byla pficka, ¢i jiny predmét, ktery
zamezil natfeni okrovou (latexovou), vyskytujici se po celé plose stropu

0- Stukova vrstva, 1- svétle Seda , 3- souvrstvi bilych natérti

S18 — nastropni sonda
0- Stukova vrstva, 2- dvé vrstvy okrové, svrchni je latexova



MISTNOST €. 2

Vymalba mistnosti, je jako u piedchazejici, taktéz ve velmi Spatném stavu, nalezeny byly
pouze fragmenty hnédé¢ (khaki). Lze tedy pfedpokladat, ze se jedna o totozny typ malby, nalezeny v
mistnosti prvni, tzn. ilusivni dfevéné oblozeni nebo malbu podobné koncepce.

Nasledujici vrstva, modrozeleny latexovy natér na sténach a okrova na strop¢, je shodny s
touto vrstvou v prostoru prvnim.

$19 - ndsténnd sonda cca. 20 cm pod stropem
1- Stukova omitka, 2- okrova do zelena, 3- svétle hnéda, 4- souvrstvi bilych natért

$20 - nasténnd sonda cca. 20 cm pod stropem
1- hnéda (khaki), 2- bila, 3- okrova do zelena, 4- svétle Sedy monochromni natér, 5- souvrstvi bilych
natéru

$21- ndstropni sonda, okrovy latexovy natér se nevyskytuje, patrné zde bylo osvétleni
1- Stukova omitka se slabou vrstvou bilého vapenného natéru, 2- bila, 3- souvrstvi bilych natéri

$22- nastropni sonda
2- okrova (latex), 3- souvrstvi bilych natért

$23 - zadveri, soklova cdst
1- hnéda (khaki), 2- modrozelena (latexova vrstva)

S24 — zddveri, soklova cast
- hnda (khaki)

MISTNOSTC. 3

NejstarSi dochovanou barevnou vrstvou je monochromni okrova s fragmenty hnédé (khaki),
stopy po Clenéni se nenaSly. Je pravdépodobné, Ze se mohlo jednat taktéZz o ilusivni dfevéné
oblozeni.

$25 — zddveri
0- omitka, 1- hnéda, 2- svétle Sedy natér

$26 — ndsténnd sonda ve vysce cca. 1 m
0- Stukové vrstva, 1- okrova s fragmenty hnédé, 2- svétle hnédé (latexova), 4- svétle Sedy natér,
5- souvrstvi bilych natért

$27- ve vysce cca. Im
1- okrova, 2- svétle hnéda (latexova), 3- svétle zluta, 4- svétle Sedy monochromni natér, 5- souvrstvi
bilych natéra

$28 — nastropni sonda
0- Stukova vrstva, 1- lomend bila, 2- svétle hnéda, 3,4- souvrstvi bilych natéra

$29 - ndsténnd sonda cca. 0,2 m pod stropem
0- Stukova vrstva, 1- zluta, 2- okrova, 3- lomena bila, 4- souvrstvi bilych natéra



MISTNOST €. 4

Pivodni malba je v této mistnosti nejméné dochovana, nalezeno bylo jen n€kolik fragmentt
hnédého odstinu. Barevnost fragmentii neodpovida nejstarsi vrstvé z predchozich mistnosti, je tedy
mozné, ze zde byla malba odliSna nebo jiz neni dochovana.

S30 - soklovd cast
1- hnéda, 2- okr zlaty

S31 - zadveri
0- Stukova vrstva, 1- hnéda, 2- Seda

$32 0- stukova vrstva, 1- souvrstvi bilych natéra

$33 0- Stukova vrstva, 1- hnéda, 2- souvrstvi bilych natéra

SHRNUTI PRUZKUMU A NAVRH NA REKONSTRUKCI

V minulosti byla plivodni vymalba, ve vSech ¢tyfech mistnostech, mechanicky seskrabéna, jeji
stav dochovani je velmi Spatny. Datovat ji 1ze pravdépodobné k pocatku vzniku budovy, coz je okolo
roku 1932. Jedn4 se ziejm¢ o klihovou malbu s hlinkovym plnidlem; k uptfesnéni techniky by pfispél
laboratorni prizkum. Nalezeny byly pouze dva konkrétni fragmenty (S10, S11) a to v mistnosti €.
1; na monochromnim hnédém podkladu je zfetelné linearni zdobeni (bronz). Tyto dva zdobné prvky
zcela odpovidaji podobé vymalby, objevené neddvno pfi rekonstrukcich jednoho z prostorti budovy
(fotografie str.12, 14). Objevend malba je naprosto identickd s podobou interiéri, jez jsou zaznamenany
na fotografiich z monografie: ,, Novostavba vysoké Skoly chemicko - technologického inzenyrstvi v
Praze - Dejvicich; Archtekt Ing. Dr. S. Ondiej“. Malba interiéru se diky témto fotografiim stava s
piesnosti rekonstruovatelna.

V mistnostech €. 2 a 3 se v nejstarsi vrstvé opét nachazi fragmenty hnédé (khaki), je tedy
mozné, ze malba téchto prostorii byla stejnd; tzn. ilusivni dfevéné obloZeni stén. Nalezy ctvrtého
prostoru jsou nejchudsi, barevnost zdkladniho toénu jiz neodpovidd vrstvam v piedchazejicich
mistnostech. Dle starSich plidorysii je mozné, Ze prostory 3 a 4 byly odlisné ¢lenény nez je dnes, a
taktéZ jejich ucel uziti mohl byt odliSny. Zda byla malba monochromni ¢i opét ilusivné ¢lenéna, se
jiz nelze dohadovat.

Zavérem lze konstatovat, Ze pro rekonstrukci maleb zminénych prostort je kvalitnich
podkladi dostatek, navracenti jisté pfispéje k celkovému zhodnoceni prostort a jejich representativnim
uceltim.

V Praze, 13. 3. 2014
MgA. Petra Navratilova

MgA. Magdaléna Recova
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Fotografie pouZita z monografie “ Novostavba vysoké skoly chemicko - technologického inZenyrstvi v Praze - Dejvicich;
Architekt Ing. Dr. S. Ondrej “
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MISTNOST C. 2
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MISTNOST C. 3
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MISTNOSTC. 4
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